
  Компоненты типовой грузовой шины

Резина 44%
Натуральный каучук 35%
Синтетический каучук 9% Сталь 23%

Нейлон <1%

Ускорители вулканизации, 
Антиоксиданты, 
Смолы

Технический углерод, 
Оксиды кремния

Армирующие 
материалы 24%

Мягчитель 1%

Наполнитель 24%

Прочие 7%
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